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 یهلااتیل سیلیکات و پوشش را توضیح می دهد. این روش جهت افزایش چسبندگی بین  Mist Coat لایه یک این دستورالعمل نحوه اجرای

 .باشدمی بسیار میسر کیفیت و عمر مفید سیستم پوششی  قایتاستفاده می شود و در اربعدی 

 :رعایت موارد زیر توصیه می گردد از اطمینان از کیورینگ پوشش اتیل سیلکات و قبل از اعمال لایه دوم، پس

 اطمینان از عدم وجود آلودگی ها بر روی سطوح ❖

 برابر وزنی 2با افزایش میزان تینر تا حدود  (Mist Coat) بعدی اعمال یک لایه نازک از پوشش ❖

  گرددنی محصول توصیه می شخصات فمبعدی با توجه به اجرای لایه  ،Mist Coatاز اعمال  بیشتربعد از گذشت یک ساعت یا  ❖

 باشدمی  الزامیرعایت شرایط محیطی و اجرایی با توجه به مشخصات فنی محصولات  ❖

 

 به مشخصات فنی محصول مراجعه شود. اطلاعات بیشتر، کسب جهت
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